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Je to technoldgia vytvarar

cement pozostava z vapna

komponentom patria portlandsky ce prisady. Nazov NCT vnikol v ramci
nanovyskumu. Velkost zfn nasho spojiva zodpoveda velkosti zfn portlandského cementu (3000
Blaine).

Tato technolégia méze byt pouzita tak pre opravu a obnovu starych jestvujucich betonov,
tehlovych a kamennych murov, protikoréznu a protipoziarnu murov, ocele, dreva ako aj pre novo

vyrobené betony, potery, prefabrikaty a zusfachtenie a krystalizaciu povrchov. Nase malty
reguluju obsah vody v starych muroch, t. z. predchadzaju nadmernej vlhkosti alebo vysuSovaniu.




NCT je technolog eni Struktdru
betonov a malt. Sposc

zvysenie mernej hmotnost

zvysenie tlakovej a ohybovej pevnosti ako aj ochrany pred
odlupovanim

znizenie nasiakavosti a vodopriepustnosti betonu
zvysenie mrazuvzdornosti
zvysenie odolnosti proti opotrebeniu




zvysSenie odol

UpInd ochranu betc

zvysSenie prilnavosti povrchu (v prlpade jestvujucich betdnov,
malt, ocele)

zvySenie odolnosti proti uCinku agresivnych latok

betdny a malty sa stavaju anorganickymi, Co znamena odstranenie
chemickych komponentov stavebnych materialov, nebezpecnych
pre zdravie




Latky technold
energetickej Urovr
menia molekularnt
vyvolavaju opakovanu k
sp6sobuju uplnu hydrataciu cementu v novych betdonoch

aktivuju sekundarnu hydrataciu cementu a malty v starych beténoch
a maltach.

Tym sa v makroporoch tvoria dodatocné vazby a vytvaraju nove
CiastoCky. Tieto sa potom v mikroporoch pretvoria.




SORTIMENT

- vdaka svojim vlastnostiam prepoziciava starym
jestvujucim betonom, tehlovym a kamennym murom nové
parametre stalosti. Je to hlboko prenikajuca latka (5-15 cm), Co
spdsobuje, Ze pri prisluénej aplikdcii méze vniknut do hibky
Struktury betonoveho alebo kamenného muru a tym aktivuje
sekundarnu hydrataciu. Jeho nosnou substanciou je voda a Siri sa
iba v mokrych a vlhkych prostrediach. Ked' je suchy, musi byt silne
zvlCeny! Z tohto dovodu je to jedina technoldgia, ktora umoznuje

vykondvat suSiace prace v priestoroch zvnutra, bez aplikacii
tesniacich vrstiev na mury na strane vystupujucej vody. Latka
obsiahnuta v subore s zodpoveda normam EN 1504-
2:2004, 1504-3:2006 a 1504-7:2006.




SORTIMENT

je mineralna prisada k novo vyrobenym beténom. Pridava sa v mnozstve
10 kg/m?® na miestach vyroby beténu, napr. v betonarkach a u vyrobcov beténovych
vyrobkov.

ako mineralna cementova malta, malta pre renovacie a opravy je produkt
technolégie NCT so Specifickymi vlastnostami. Aktudlne sa ponuka vo vsetkych
zrnitostiach, totiz: 0.4 mm, 0.5 mm, 1.0 mm a 2.0 mm. Podla potrieb (silny pre silné,
slaby pre slabé) mo6zu byt jeho parametre stalosti regulované. Malta pre renovacie a
opravy sa pouziva samostatne (omietka, podlaha) ako aj v subore pre utesnenie a opravy,
pozostavajucom z dvoch komponentov s Jeho pevnost v tlaku dosiahne za
90 dni az 60 N/mmz. Zodpoveda normam EN 1504-2:2004, 1504-3:2006 1504-7:2006

je mineralne vapno a nanocementova malta a malta pre renovacie a
opravy so zrnitostou 0.2, a 0.4 mm. SluZzi k estetickej rekonstrukcii vnutornych a
vonkajsich ploch. Je priedusné a osobitne sa odporuca pre pamiatkovo chranené budovy.
Jeho pevnost v tlaku dosiahne cca 25 N/mm?®.




NANOCEMENTOVA TECHNOLOGIA ZNAMENA

Pouziva sa tak pre vyrobu a zuslachtovanie beténov, malt a

betonovych prefabrikatov, ako aj pre renovaciu starych budov a reStaurovanie
pamiatkovo chranenych objektov.

Je anorganicka (mineralna), teda celkom ekologicka, zaru€uje chemicku
neutralnost, ktora ma za nasledok nepriepustnost’ a stalost' vocCi olejom, kyselinam,
zasadam a soliam.

ZlepsSuje vSetky technické parametre starych a novo budovanych
beténovych, ocelobetonovych a murovanych Struktur, preto je vhodna tak pre nové
betdny ako aj pre obnovy, opravy a renovacie pamiatok.

Spobsobuje, Ze betdn a ocelobetdon ako aj vSetky malty su trvalo
vodotesné a zaruCuje vodotesnost. Zaroven ma atest polského institutu zdravotnicke;
starostlivosti s ohladom na bezchybnost pri styku s pitnou vodou.

Chrani betonarsku ocefl pred koréziou nizkym
povrchovym napatim a oxidaciou vrchnych ocelovych konstrukcii. Tym sa ucinne
zastavi proces zvetravanie betonu a hrdzavenia ocele.




makropory

o mikropory

Standardny betén betéon s nanocementom

Normalny betén obsahuje cca 30% mikropérov a 70% makropoérov a
a betén s pridanim NCT 97%
mikropérov a 3% makropérov.




Opravna vrstva malty je hru

estvujucim materialom

Vyplna priestory medzi ¢iastockami.
Vytvaraju sa presytené roztoky. Z nich
vznikaju nové elementy hydratacie, ktoré su

v termodynamickom ohlade stabilnej§ie

povrchom a vysokou pevnostou.




zvySenie mernej hmo D0 kg/m*® na 2500 kg/m?>,

¢o znamena narast pevno

odolnost’ proti sladkej, morskej a podzemnej vode je 100% a vyplyva zo zvysSenej
mernej hmotnosti beténu a Struktury zoxidovaného povrchu o hrubke 0,006 mm
vd’aka NCT. Tato vrstva je odolna proti prenikaniu chloridov a siranov

narast pruznosti materialu z 15 na 20 %

narast odolnosti Struktur a monolitov proti tvorbe trhlin az na 60% (velmi
dolezité pri hradzach a mostoch)

znizenie zmrast'ovania beténu najmenej o 50%

zvysenie pevnosti beténu o cca 50%, napr. z B25 na B40




VYHODY

nepriepustnost 100% pod tlakom 14 atm pri hribke malty z komponentov NCT CEM
+ CRYSTAL najmenej 5 mm

narast mrazuvzdornosti az na 150 cyklov

zlepSenie ochrany ocele 0 100%

znizenie pevnosti betonu v tlaku min. o0 25%

odstranenie takych prisad ako polyméry, vlaknité materialy a iné chemické prisady
realizacia prac nevyZaduje Ziadne dodatocné opatrenia vo vztahu k ochrane zdravia
pri praci

vysoka adhézia na oceli a nie na ludskej pokozke

je nejedovaty, nehorlavy a nevybusny

Generuje prud s nizkymi hodnotami napatia. Toto redukuje eroziu a kordziu
ocelovych tyci na zaklade vplyvov Zivotného prostredia na stavebné konstrukcie.
tvori prostredie, ktoré nie je zakladnou pre rozvoj hub, plesni a rias

malty a betény s prisadou NCT mo6Zu byt zmiesané so slanou vodou
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Oprava vlhkej st stupajuceho

Konvencna oprava
vonka;sne prace - je potrebné vykonat nasledovné prace:
odstranit cestu
vyhotovit ryhu
zabezpedit odéerpanie vody
zhotovit izolaciu
zhotovit drenaz
zasypanie ryhy
poloZenie cesty

vnutorné prace - je potrebné vykonat nasledovné prace:
odstranenie jestvujlcej podlahy

vyliat vrstvu chudého beténu

vyhotovenie horizontalnej membrany na stene pomocou injektaze
vyhotovenie ochrany podlahy proti vode

zhotovenie podlahy

Pracovne nakladné, drahé a nie celkom uGcinné rieSenie
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Oprava vihkej steny a : ‘ stupajuceho tlaku

Vnutorné prace (Ziadne vonkajsie prace!): ocCistenie podlahy a steny; nastriekanie alebo nanesenie

vhodne zvolenej malty NCT CEM + CRYSTAL vykonanie oSetrovacich prac

NCT CRYSTAL - vysokohydraulickd krysStalizujuca latka s
== hlbokym uéinkom na baze nanocementu.

s NCT CRYSTAL - vysokohydraulicka Struktarovana
sanacna omietka na baze nanocementu
NCT LIME - malta pre renovacie a opravy na baze
vysokohydraulického vapna.
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RieSenie je jednoduché v
technologickom ohlade,
Ciastocne vysusuje murv,
reguluje cirkulaciu vody v
mure a zlepSuje statiku, moze
byt rychlo vykonané a je
trvalo ucinné.




Farba:

Vzhlad:

Zaciatok tuhnutia: aplote +20 °C

Koniec tuhnutia: it pri teplote +20 °C
Cerpanie: ano

Vyhotovenie ako nastrekova malta: ano

Spotreba vody: minimalna

Zmrastenie: podla EN nestanovitelné

Vodotesnost: 100% (pri hrubky vrstvy 5 mm, aZ do 14 atm)

Produkty technoldgie NCT maju skusky, atesty a povolenia vyskumnych tstavov v Rakusku,
Kanade, Pol'sku, Spanielsku, na Kube a v Madarsku.




kyselina sirova 25 9% V pripade kontaktu kyseliny s maltou bude povrch
vyzerat’ ako po pieskovani.

kyselina dusicna 20 % Spdsobuje, ze malta pokryje vaési povrch.

kyselina trihydrofosfore¢na 20 % Ziaden vplyv

sol 20 % ziaden vplyv

amoniak 15 % ziaden vplyv

zasada 35 % ziaden vplyv

cukor 20 % ziaden vplyv

sirany 30 % Ziaden vplyv

nizke teploty -34C Ziaden vplyv

vysoké teploty 400 C malé trhliny po 75 cykloch
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izolacia baze

28 04 2005




rekonstrukcia starych stien
chraniacich pred vysokou

teplotou a stavba novych
ochrannych stien




vodna elektrare

izolacéné, utesnovacie a
renovacné prace vnutornej
Struktury rie€nej hradze na Visle




zachytné nadrze c

rekonStrukcia a utesnenie zachytnych
nadrzi oleja pre transformatory zni¢enych
eroziou




vysusova
Oeynhause




oprava podzemného
zasobnika pitnej vody
Straconka v Bielsku-
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opravarenska pre

rekonstrukcia a
utesnenie
zaolejovanych

opravarenskych
kanalov




Priklad 7.
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