Biela vana s mikrokrystalmi - Eurokristall systém

Po rokoch, ked' boli budovy roky tspesne zaizolované systémom Eurokristall, je tento sys-
tém spristupneny aj d'alsim specializovanym spolocnostiam. Postup a materialy, ktoré sa
pouzivaju nie su klasickou izolaciou, ale samotna budova je hydroizolovana pomocou mikro-
krystalizacie.

Nasledné zaizolovanie budov je vzdy citliva otazka. Na ochranu budovy a zvysSenie vyuzitelnosti doda-
to¢ného priestoru je Casto potrebné ¢asovo narocné kopanie, pilenie, vitanie mnozstva injektaznych
otvorov, alebo dokonca kombinacia niekol’kych metdd. Pred dosiahnutim Uspechu je ¢asto nevyhnutna
¢asovo naroCna a t'azko vypocitatel'na praca.

Eurokristall-System je inovativny tesniaci systém pre mokré suterény, ktory pri pouZiti na velkej ploche
prekrystalizuje stavebny material do hilbky. Plochy oSetrené tymto systémom su renovované ihned’ pri
realizacii a aj po dokonceni prac. Podl'a planovaného vyuzitia miestnosti mozno utesneny povrch steny
alebo podlahy nechat’ taky, aky je, alebo sa daju nekomplikovanym sp6sobom a bez zvlastneho Usilia
d'alej nanasat’ d'alSie vrstvy, napriklad pomocou omietky, farby alebo obkladov. Ani vitanie otvorov nie
je problém, pretoze Eurokristall systém nie je tesnenim v uzSom slova zmysle, ale robi samotnu budovu
vodotesnou. Vo vysledku sa vytvori ,biela vana".

Uz v roku 2006 vyvinula spoloc¢nost’ Euro Elast GmbH systém Eurokristall; odvtedy sa Uspesne pouziva,
najma v Berline a Hamburgu. Odkazy zahfiaju zname budovy, ako su Brandenburska brana, nemecky
Bundestag, rozne federalne Urady a ministerstva, ako aj mnoho policajnych stanic, hasi¢skych stanic a
danovych uradov. Po takmer desatroci Uspesnej spoluprace je aplikacna spolocnost’ ,,Euroelast chemical
group" (Eurodry GmbH) od roku 2019 ramcovym zmluvnym partnerom Statneho podniku Berlin Immobi-
lienmanagement GmbH.
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,Eurokristall 300” sa méZe nandsat ru¢ne pomocou Stetky alebo pomo-
cou striekacieho zariadenia

LE urokristall KTG*

Oblasti pouzitia

Systém Eurokristall je mozné pouzit’ na takmer vSetky mineralne podklady (steny a podlahy) a vo vSet-
kych pripadoch zat'azenia. Problém nie je ani s tlakovou vodou, pretoze efekt prerastania krystalov do
hibky zabranuje prieniku vody a vihkosti z bocnej strany a taktieZ zabranuje zvySovaniu vihkosti. DalSie
izolaCné opatrenia nie su potrebné, ale ak sa to vyZaduje je mozné ich kombinovat'. Existujuce nefunkcne
izolacie je mozné s minimalnym Usilim nahradit’ alebo doplnit. Cas realizacie sa da I'ahko vypocitat’ a to s
relativne nekomplikovanou aplikaciou zvnutra.

Ako to funguje

Ucinné latky v systéme Eurokristall vstupujl do stavebnej konstrukcie prostrednictvom koncentraéného
gradientu, ktory sa vyskytuje vo vlhkych castiach. Jedna sa o prirodzeny proces, ktory vedie k bezpecnej
a homogénnej distribucii bez akychkol'vek prisad alebo katalyzatorov. Rozpustené soli a iné hydrofilné
latky neovplyviuju zaizolovanie stavebnej konstrukcie.

Eurokrystalické aktivne zlozky (komplexotvorné latky) sa spoja s centralnymi atdmami (iony vapnika,
horcika, hlinika) v stavebnej latke a vytvaraju mikrokrystalické Struktdry. Tieto absorbuju Cast’ existujucej
vody a viazu ju na krystalicku Strukturu. Zostavajlca Cast’ vody je vytlacena. Vysledkom su kompaktné,
skalnaté a prakticky nerozpustné Struktury, ktoré maju mnohondasobok povodnej velkosti aktivnej zlozky.

Vysledné Struktlry su viac-menej amorfné a tvoria nepravideln( Struktdru. Tymto spdsobom sa vypifiajt
existujuce kapilary bez vyvijania tlaku na Strukttru. Tieto nové pevné struktiry tiez vytvaraju chemické
spojenie s existujicou stavebnou latkou, uzatvaraju kapilary a utesnuju budovu.

Zlozky obsahujlce ucinnu latku neobsahuju Ziadne nebezpecné latky a si mineralne, ¢o znamena, ze
nestarnu. Ak vlhkost' po rokoch opat’ prenikne do konstrukcie, aktivne zloZky sa znova aktivuju a proces
sa zacne znova.

Zarovnanie spdr, Eurokristall 100“ Jemna vyrovndvacia hmota , Eurokristall 200 tvori mi-
nerdlnu povrchovu upravu



Po dvojtyZdriovej faze susenia sa dvojzloZkovy zd- Ak sa md povrch omietnut, méZe byt do konecného
kladny nater ,,Europox 100” nandsa polyamidovym  ndteru ,,Europox 300” zapracovany kremicity piesok
valcekom ako spojovaci mostik

Spracovanie

NajdolezitejSou vecou pri aplikacii systému Eurokristall je priprava. VSetky povrchy, ktoré sa maju oSetrit/,
musia byt’ oCistené az na nosny podklad a nasledne sa méze aplikovat’ zakladna latka. Porézny stavebny
material, latky znizujace prilnavost’ ako napr. sadra alebo drevo, musia byt Uplne odstranené. Podklad
musi byt’ stabilny a bez prachu. V idedlnom pripade by mali byt’ vSetky povrchy pieskované, alternativne
- na mensie povrchy - moézete pracovat’ so sanancnymi briskami s diamantovymi kotucmi.

Po vycisteni a pred nanesenim prvej zlozky je potrebné povrch dokladne navihéit'. Ano, je to tak, pricha-
dzame k odstraneniu poskodenia vihkost'ou a v prvom rade stenu poriadne namocime. Robi sa to podla
okolnosti vysokotlakovym cisticom alebo vysokotlakovou CistiCom s integrovanym odsavanim.

Potom sa nastrieka hlboko prenikajuci zakladny nater, ,Eurokristall KTG", ktory je vysoko zasadity a vyso-
ko koncentrovany. Zacina sa proces prenikania a prvé Ucinné latky sa zriedia do stavebnej latky -podkla-
du.

Druhou zlozkou je ,Eurokristall 300" ako kal obsahujuci Gcinné latky. Nanasa sa rozprasovacom alebo
alternativne Stetcom.Podl'a stavu povrchu sa potom nerovnosti alebo Skary uzavra ,Eurokristall 100",

+Eurokristall 200" kone¢na mineralna vrstva. Je to jemné plnivo, ktoré uzatvara uz predtym nanesené
uc¢inné latky a nanasa sa zubovou stierkou a hladitkom. Po aplikacii produktu ,Eurokristall 200" sa zacina
faza susSenia, ktora trva asi 14 dni. Pocas tejto doby mozete doslova sledovat/, ako povrch vysycha.

Ochranny nater

Po ukonceni fazy susSenia sa nanesie ochranny nater pozostavajlci zo zakladného a vrchného nateru.
Najskor sa zmieSa dvojzlozkovy zakladny nater ,Europox 100", ktory sa na vysuseny povrch nanasa
polyamidovym valcekom. Vrchny nater ,,Europox 300" je mozné naniest’ nasledujuci den. ,Europox 300"
je tiez dvojzlozkovy povlak z epoxidovej Zivice. Ak sa maju spracované povrchy nasledne omietnut’ (napr.
Obyvacie izby), moze sa do lepidla zapracovat’ kremicity piesok do vrchného nateru. Aj ked’ si miestnosti
ihned’ po oSetreni stopercentne pouzitel'né, aktivne zlozky za ochrannym naterom pokracuju v praci a
zhutnuju a susia stavebnu konstrukciu - murivo. Vihkost’ miestnosti sa znizi, teplota v miestnosti sa zvysi
a klima v miestnosti sa zlepsi.

Predaj sa zacina

Po mnohych rokoch vybornych skusenosti v oblasti spolahlivosti a hospodarnosti sa ,chemicka skupina
Euroelast" rozhodla ist’ do predaja so systémom Eurokristall a spristupnit’ tento proces vybranym Speciali-
zovanym spoloc¢nostiam. Na Slovensku je to spolo¢nost’ Aquastop.
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